


SISTEMA DE REFUERZO
La mampostería de block en este manual es mampostería con
refuerzo confinante.

Es la mampostería reforzada que en la literatura técnica
internacional se lama mampostería confinada".

Imagen: manual para diseño de mampostería sismo – resistente de block



SISTEMA DE REFUERZO

Es el tipo de refuerzo generalmente utilizado en Guatemala desde hace
décadas.

Estos refuerzos de concreto con barras de acero incorporadas reciben
generalizadamente el nombre local de:

"mochetas" (refuerzos verticales) y “soleras" (refuerzos horizontales).

Imagen: manual para diseño de mampostería sismo – resistente de block



SISTEMA DE REFUERZO

Se considera la opción de utilizar refuerzo intrablock (los Llamados
"pines" en Guatemala).

pero deben obligadamente utilizarse en combinación con mochetas
dispuestas en ubicaciones clave.

No se considera el refuerzo intrablock como sustituto de mochetas
principales en las esquinas y uniones de paredes en la edificación.

Tampoco se contempla refuerzo horizontal entre las sisas de
mortero (por considerarse una práctica de menor confiabilidad ); el
refuerzo horizontal se concentra en soleras apropiadamente
distribuidas a lo alto de la pared.


