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TERMINOS Y PALABRAS UTILIZADOS

utilizados en

Guatemala por el gremio de la construccion con el fin
lograr una comunicacion de ideas ma

En este manual se usan términos locales comunmente > <
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<%
4 | ||
0O 0 0 0 © CIGﬁ.Z"JZ{Sa"Ee I-GREBLOCK
CREMIAL DE BLOQUEROS INDUSTRIALES
O 0 o0 o0 o




BLOCK < >§

El mejor ejemplo es el término "block" que todos ><

captan de inmediato en el pais en lugar del
altisonante "bloque hueco de concreto”.
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MOCHETA

El término "mocheta" es el refuerzo vertical de concreto reforzado,
del espesor de la pared y monoliticamente incorporado a la pared
de mamposteria mediante el recurso de levantar primero un
segmento de pared dejando el espacio para colar el concreto
despuées.
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SOLERA

Es el complemento horizontal de la mocheta para
generar el refuerzo confinante.
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PIN

Es el refuerzo intrabloque que se liga internamente
a una celda del block con esa mezcla fluida

analoga al concreto.
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GRAUT

Mezcla fluida analoga al concreto que en inglés se llama
"grout y que en Guatemala se denomina "graut" para no
confundirla ni con concreto ni con una "lechada" de cemento

y agua.
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